BERICHTE-GALVANOTECHNIK

Ziffernblatt mit Goldbeschichtung, die mittels Galvanik aufgebracht wurde
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Rontgenfluoreszenzanalyse
in der Edelmetall-Galvanik

In der Galvanik, wo z. B. eine Edelmetallbeschichtung auf ein Ziffernblatt
aufgebracht werden soll, ist es wichtig, die Zusammensetzung der Edel-
metalllegierung und die aufgebrachte Schichtdicke mdglichst schnell und
zerstdrungsfrei zu bestimmen - die zur Messung bendtigte Zeit und der
dadurch maximal mdgliche Durchsatz spielen dabei eine grof3e Rolle.

Die Réntgenfluoreszenzanalyse macht das méglich, zum Beispiel mit dem
neuen Fischerscope X-Ray XDV-SDD mit digitalem Pulsprozessor DPP+.

er digitale Pulsprozessor DPP+ des neuen Ge-
rits kann Messzeiten noch einmal deutlich
senken, ohne Abstriche bei der Messprézision
hinnehmen zu miissen. Das zeigt ein direkter
Vergleich bei der Analyse einer Edelmetalllegierung.

Edelmetalle in der Galvanik
Um galvanische Uberziige mit einer definierten Abschei-
dungsrate und gleichméfiger Beschaffenheit aufzubringen,
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miissen Galvanikbetriebe die Zusammensetzung ihrer Be-
schichtungsbader sehr eng tiberwachen. Vor allem die in
der Schmuck-industrie gerne verwendeten metallischen
Beschichtungen wie z.B. AuCuCd, AuCuln oder RhRu,
miissen besonders homogen tiber die gesamte Oberfliche
aufgebracht werden, um eine gleichméaflige Farbgebung si-
cherzustellen. Die Qualitat dieser metallischen Beschich-
tungen héngt stark von der Zusammensetzung des galvani-
schen Bades ab, welche konsequent tiberpriift werden muss.
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Fiir beide Situationen, also sowohl dem Monitoring des
Beschichtungsprozesses als auch des dafiir verwendeten
Bades bietet sich eine Messung mit der Rontgenfluores-
zenzanalyse an. Sie ist zerstorungsfrei, schnell und kann
fiir ein breites Einsatzspektrum von Badanalysen, Schicht-
dickenmessungen bis hin zur Uberpriifung der
RoHS-Richtlinien verwendet werden. Fiir eine Badanalyse
ist die Rontgenfluoreszenzanalyse verhiltnismafig einfach
durchzufiithren: Die Badprobe wird in eine kleine Messzel-
le eingefiillt, welche sdure- sowie baseresistent ist. Eine
schnelle Probenpraparation fithrt zu unmittelbaren Mess-
resultaten, was schnelle Reaktionszeiten fiir eine allfillige
Anderung der Badzusammensetzung garantiert. Dies ist
ein entscheidender Vorteil gegeniiber anderen Analyse-
methoden, welche aufwendigere Probenvorbereitungen
und teurere Zubehore, wie Analysegase oder Reinstwasser,
bendtigen.

Durch die einfache Handhabung kénnen Badanalysen di-
rekt im Produktionsprozess durchgefithrt werden, ohne
dass dafiir speziell qualifiziertes Personal erforderlich ist.
Auch bereits beschichtete Chargen, bei denen einzelne
Stichproben oder eine grofle Anzahl an Priifteilen mog-
lichst schnell auf ihre Beschichtungsqualitdt untersucht
werden sollen, konnen mit der Rontgenfluoreszenzanalyse
zuverldssig und unbeschadet auf ihre Zusammensetzung
analysiert werden. So ist es moglich, in den laufenden Pro-
zess einzugreifen und diesen zu optimieren.

Roéntgenfluoreszenzanalyse

und Performance im Vergleich

Fiir Analysen ist es wichtig, nicht nur den exakten Goldge-
halt, sondern auch weitere Bestandteile bestimmen zu
konnen. Die etablierte Rontgenfluoreszenzanalyse (RFA)
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Das neue Fischerscope X-Ray XDV-SDD mit digitalem
Pulsprozessor DPP+ und neuem Design

eignet sich fiir diese Anwendung sehr gut, da das zu analy-
sierende Objekt nicht zerstort werden muss. Zudem kann
gepriift werden, ob sich in einer Legierung beispielsweise
Nickel, Cadmium oder andere, nicht zugelassene Elemen-
te befinden.

Will man die dafiir notwendigen Messzeiten deutlich sen-
ken, ohne Abstriche bei der Messprizision hinnehmen zu
miissen, ist der Umstieg auf ein Gerét mit einem digitalen
Pulsprozessor DPP+ eine mogliche Losung. Dieser kann
bis zu vier Mal hohere Zahlraten verarbeiten (400.000 Si-
gnale pro Sekunde).

Analysiert man beispielsweise eine Goldlegierung und
vergleicht dabei ein Gerdt mit dem neuen digitalen Pul-
sprozessor DPP+ mit einem Gerit mit DPP, so wird der
Vorteil des neuen Pulsprozessors besonders deutlich. Eine
Goldlegierung, bestehend aus Gold, Silber, Kupfer und
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CBUXF Nominal 75,40
DPP (Messzeit: 20 s) Avg 75,40
Stdev 0,05
RSD 0,07 %
DPP+ (Messzeit: 10 s) Avg 75,37
Stdev 0,05
RSD 0,07 %
RSD DPP+ / RSD DPP 100 %

5,07 9,94 9,59
5,08 9,92 9,60
0,04 0,03 0,03
0,87 % 0,32 % 0,31 %
5,07 9,95 9,60
0,05 0,02 0,02
0,91 % 0,23 % 0,25 %
105 % 73 % 81 %

Tabelle 1: Messaufgabe: AuAgCuZn Goldlegierung, Anzahl Messungen: je 500. Bei Halbierung der Messzeit von 20 s (DPP) auf 10 s (DPP+)

blieb die Performance unverandert

Galvanotechnik 12/2022 Eugen G. Leuze Verlag

1583



BERICHTE-GALVANOTECHNIK

Zink (AuAgCuZn), wurde analysiert. Zur Auswahl stan-
den ein Fischerscope X-Ray XDV-SDD und das neue, mit
digitalem Pulsprozessor DPP+ ausgestattete Fischerscope
X-Ray XDV-SDD. Fiir das neue XDV-SDD mit DPP+
konnte im Vergleich zum XDV-SDD mit DPP eine circa
dreifach hohere Zihlrate erzielt werden.

Die Ergebnisse in Tabelle 1 zeigen, dass durch den Einsatz
des neuen DPP+ die Messzeit bei gleicher Prazision fiir
Gold halbiert wird. Aus den Messdaten konnte zudem ab-
geleitet werden, dass bei Kupfer und Zinn die Messzeit
ohne Prizisionseinbuflen sogar auf 1/4 gesenkt werden
konnte. Bei unverdnderter Messzeit zeigte sich dartiber hi-
naus, dass durch den neuen digitalen Pulsprozessor DPP+
die Standardabweichung im Vergleich zum DPP auf 2/3
gesenkt werden kann.

Diinnste Schichten,

héchste Prazision

Bei der Analyse der Goldlegierung kann das neue Fischer-
scope X-Ray XDV-SDD fiir eine Vielzahl an Anwendun-

gen rund um Gold, NiP oder RoHS eingesetzt werden. Es
ist geeignet fir Messungen von sehr diinnen Schichten
< 0,05 pum und Materialanalysen im Sub-Promille-Bereich.
Ausgestattet mit dem DPP+ verarbeitet das XRF-Spekt-
rometer in Kombination mit dem Silizium-Drift-Detektor
(SDD) sowie verschiedenen Filter- und Blendenoptionen
eine sehr hohe Zihlrate jenseits 300.000 cps.

Neben der technischen Weiterentwicklung iiberzeugt das
XDV-SDD durch eine einfache Bedienung direkt am Gerét
und der vielseitigsten Software am Markt. Mit Hilfe des
programmierbaren XY-Tischs sind zudem automatisierte
Analysen von groflen Chargen oder Serien mit zahlrei-
chen Priifstiicken mit geringstem Aufwand durchfiihrbar.

www.helmut-fischer.com/xdv
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Die vollstandig Uberarbeite-

te siebte Auflage dient der

Aus- und Weiterbildung an
Berufs- und Fachschulen, ins-
besondere zur Vorbereitung
von Galvanisiermeistern auf

den fachtheoretischen Teil ihrer
Meisterprtufung. Gleichzeitig ist
es als Nachschlagewerk fur den
Praktiker im Betrieb, den Techni-
ker aber auch den Ingenieur ge-
eignet. Das Buch ist ideal zum
Selbststudium und zur Kontrolle
des eigenen Wissens.

Beginnend mit dem Kapitel
Uber Theoretische Grundlagen
behandelt der Lehrstoff das
gesamte Gebiet der konven-
tionellen Galvanotechnik, ein-
schlieBlich der Werkstoffkunde,
des Umweltschutzes, der Quali-
tatssicherung, des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes und den
Grundlagen der Leiterplatten-
technik.

LEUZE
VERLAG




